
Bilaga 2. Veckoprovsvar fordonstvätt.  Rödmarkerade siffror = riktvärdena överskridits ( hänsyn är tagen till mätosäkerheten)

Anläggning A
n

ta
l 

ve
ck

o
r

A
u

to
m

at
tv

ät
t/

M
an

u
el

l 
tv

ät
t

P
er

so
n

b
il

ar
 

T
u

n
g

a 
fo

rd
o

n

A
n

ta
l 

tv
ät

ta
r 

p
er

 
år

parameter (liter resp 
mg/fordon) sä

so
n

g
 1

2/
13

 v
. 

1

sä
so

n
g

 1
2/

13
 v

. 
2

sä
so

n
g

 1
3/

14
 v

. 
1

sä
so

n
g

 1
3/

14
 v

. 
2

sä
so

n
g

 1
4/

15
 v

1

sä
so

n
g

 1
4/

15
 v

2

Ankmossen AB, Vattenkraftsvägen 1 M T 2 200 vattenförbr. 107
Bly,Krom,Nickel 7,9 1,3
Kadmium 0,05 0
Zink 151 8,9
Oljeindex 5809
Koppar 50 1,3

Blekholmen 1 2 M P ca 5000 vattenförbr. 74
Bly,Krom,Nickel 2,4
Kadmium 0
Zink 49
Oljeindex 600
Koppar 20

Bilcity Hammarby sjöstad 1 >2000 vattenförbr.
Bly,Krom,Nickel
Kadmium
Zink
Oljeindex
Koppar

Din Bil, Kista 1 M P 15 500 vattenförbr. 120? 99 83           105 obs! 3:e prov 2014  148
Bly,Krom,Nickel 2,4 6,4 4,6           1,5 5,8 2,3
Kadmium 0 0 0                0 0 0
Zink 29 133 91,4        13,3 88 5,8
Oljeindex 1600 83000 54000    3600 5900 300
Koppar 8,6 69,4 44           6,5 36 2,5

Din Bil, Östermalm 1 M P 3 000 vattenförbr. 69 68 118
år 2014/2015 tar de dygnsprov Bly,Krom,Nickel 0,5 0,7 4,5

Kadmium 0 0 0
Zink 2,7 10 37,7
Oljeindex 220 900 2400
Koppar 2,5 10 22,4

Din Bil, Hammarby 1 M P 7 000 vattenförbr. 98 62
Bly,Krom,Nickel 5,5 4,5

bygger nu anl. 25/9 2015 Kadmium 0,02 0
Zink 80,6 81,1
Oljeindex 12900 2900
Koppar 21 21,2

Din Bil, Bromma verkstad och garage M P 7 500 vattenförbr. 83 70 73
Bly,Krom,Nickel 3,4 3,1 3,2
Kadmium 0,03 0 0
Zink 53 112 117
Oljeindex 4100 2000 2100
Koppar 23 32 34

Sixt biluthyrning 1 M P >2000 vattenförbr.
Bly,Krom,Nickel
Kadmium
Zink
Oljeindex
Koppar

Europcar Hammarby 1 vattenförbr. 70 50
Bly,Krom,Nickel 1,5 2,3
Kadmium 0 0
Zink 22 28
Oljeindex 26000 1600
Koppar 11 18

Europcar, Liljeholmen 1 M 3 600 vattenförbr. 54
Bly,Krom,Nickel 2,8
Kadmium 0,06
Zink 46
Oljeindex 19000
Koppar 29

Hertz Klarabergsgatan 1 M P 13 000 vattenförbr. 60 36 56
Bly,Krom,Nickel 4,3 1,5 2,1
Kadmium 0,03 0,004 0,01
Zink 47,5 15 26
Oljeindex 455 300 230
Koppar 25,2 12 20

Hertz Odenplansgaraget 1 M >2000 vattenförbr.
fr. 2015 Bly,Krom,Nickel

Kadmium
Zink
Oljeindex
Koppar

Mabi hyrbilar, Roslagsgatan 38 1 M P 3 000 vattenförbr.
Bly,Krom,Nickel
Kadmium
Zink
Oljeindex
Koppar

OKQ8 Brommaplan 2 A P 11 800 vattenförbr. 252 245 200 210 240
Bly,Krom,Nickel 14,0 5,2 6,2 1,2 5,6
Kadmium 0,1 0 0,05 0,02 0,04
Zink 209 11 46 19 122
Oljeindex 391 10 60
Koppar 81 17 24 7,1 50

OKQ8 Bandhagen, Bärbogränd 2 2 A P 13 900 vattenförbr. 194 187 142 205 130 127
Bly,Krom,Nickel 3,8 8,2 2,1 7,5 1,1 1,5
Kadmium 0,03 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01
Zink 33 67 30 63 4,6 13
Oljeindex 1400 340 70
Koppar 18 30 11 31 2,9 8,8

OKQ8 Globen, Arenavägen 86 1 A P >5000 vattenförbr. 199 162 85 202
Bly,Krom,Nickel 2,5 4,5 1,5 4,2
Kadmium 0,01 0,01 0,01 0,04
Zink 22 34 9,3 22
Oljeindex 90 160 300
Koppar 7,2 13 7 8,3

OKQ8 Hägersten, Mickelsbergsvägen 2 2 A P 6 600 vattenförbr. 168 94 151 162 150 177
Bly,Krom,Nickel 8,5 9 10,5 7,6 1,8 2,9
Kadmium 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02 0
Zink 155 131 88 91 10 35
Oljeindex 690 820 1250
Koppar 32 30 27 21 7,5 14

OKQ8 Fruängen, Elisabeth Tamms Gat 1 A P 15 000 vattenförbr. 179 154 154 142
Bly,Krom,Nickel 4,3 3 3 4,5

automat+GDS Kadmium 0,02 0,02 0,02 0,06
Zink 70 26 31 64
Oljeindex 4480 1780 1340 6950
Koppar 20 14 11 21



OKQ8 Farsta, Forshagagatan1 2 M P >5000 vattenförbr. 70 70 85 85
Bly,Krom,Nickel 3,2 1,5 2,2 2,6
Kadmium 0,02 0 0,01 0,01
Zink 48 23 27 48
Oljeindex 2240 3740 2720
Koppar 7,7 11 16

OKQ8 Rinkeby, Rinkebysvängen 66 1 A P 15 000 vattenförbr. 104 122 141 108
+ Bly,Krom,Nickel 1,1 2,2 2,8 2,4

automat+GDS 11 700 Kadmium 0 0,01 0 0,01
Zink 36 27 13 4,5
Oljeindex 70 20 20
Koppar 3,6 3,7 5,8 6,4

OKQ8 Skärholmen, Ekholmsvägen 7 1 A P >5000 vattenförbr. 131 157 116 102
Bly,Krom,Nickel 2,2 3,8 2,3 1,6
Kadmium 0,01 0,02 0,02 0,01
Zink 13 52 10,1 10
Oljeindex 290 510 113
Koppar 5,6 22 9,8 12

OKQ8 Slussen, Katarinavägen 16 A 1 A P 12 000 vattenförbr. 198 133 144
Bly,Krom,Nickel 4,4 2,9 5,6

automat+GDS Kadmium 0,01 0,01 0,027
Zink 52 41 94
Oljeindex 1850 2830 6190
Koppar 24 16 27

OKQ8 Vällingby, Jämtlandsgatan 139, G 1 A P Automat vattenförbr. 144 141 141
11 000 Bly,Krom,Nickel 2,4 6,4 4,8

Kadmium 0,02 0,02 0,03
Zink 13 90 21

automat+GDS GDS Oljeindex 310 650
27 000 Koppar 3,6 33 18

OKQ8 Västberga, Kontrollvägen 2 2 A P 33 000 vattenförbr. 206 209 212 152 155
Bly,Krom,Nickel 2,1 3,4 3,6 1,6 2,3
Kadmium 0,01 0,01 0,01 0,13 0,1
Zink 90 15 15 3 5,1
Oljeindex 110 440 80
Koppar 12 11 13 0,3 7,7

OKQ8 Årsta, Partihandlarvägen 18 2 A P 14 800 vattenförbr. 128 117 179 168 148 144
Bly,Krom,Nickel 5,3 6,4 6,4 4,6 3,1 6,3

automat+GDS Kadmium 0,02 0,03 0,03 0,01 0,01 0,02
Zink 49 91 25 12 9,5 52
Oljeindex 5600 4300 2050 1300
Koppar 22 30 17 8 7,6 23

Nya Akallagaraget 1 M P <5000 vattenförbr. 179 85
Bly,Krom,Nickel 18,3 2,8
Kadmium 0,08 0
Zink 269 27
Oljeindex 13000 140
Koppar 124 16

Polishuset, Bergsgatan 1 M P 10 000 vattenförbr. 109 74 70
Bly,Krom,Nickel 1,3 1,3 1,1
Kadmium 0 0 0
Zink 27 19,2 17,3
Oljeindex 250 50 10
Koppar 7 9,6 7,6

Polisen, Torkelknutssons gata M P högst vattenförbr. 50 50
2 000 Bly,Krom,Nickel 34 1,7

Kadmium 0,06 0
Zink 139 3,19
Oljeindex 520 20
Koppar 63

Polisen, västberga Gårdsväg 1 vattenförbr.
provtagning fr.o.m 2015 Bly,Krom,Nickel

Kadmium
Zink
Oljeindex
Koppar

Preem Bredäng, Slottgårdsvägen 121 1 A P 11 500 vattenförbr. 97 91 105
Bly,Krom,Nickel 15 7,2 2,8
Kadmium 0,02 0 0
Zink 301 128 63
Oljeindex 4200 1500
Koppar 85 33 18,9

Preem Globen 1 A P 17 000 vattenförbr. 57 69 201
Bly,Krom,Nickel 2 1,6 2
Kadmium 0 0 0
Zink 18 17,8 22
Oljeindex 400 400 0
Koppar 8,6 6,2 9,8

Preem Islandstorget 1 A P >5000 vattenförbr. 62 64 70 70 68
Bly,Krom,Nickel 2,9 8,9 2,2 1,6 3,9
Kadmium 0 0,02 0 0 0
Zink 60 121 31,5 84 32,8
Oljeindex 500 500 2200
Koppar 17 52 11.9 5 32,8

Preem Norrmälarstrand 2 A P 14 300 vattenförbr. 97 93 114 244 207 97
Bly,Krom,Nickel 6,1 8,5 6,1 4,1 8,2 5,4

utredningskrav inkl kompletterande rening 2015 Kadmium 0,01 0,014 0 0 0 0
Zink 57 102 129,8 107,4 130 69,5
Oljeindex 1900 100 2400 1800
Koppar 24 36 36,6 26,8 62 33,8

Posten Meddelande, Blekholmsgatan 1 M P 5 000 vattenförbr. 47
Bly,Krom,Nickel 1,4
Kadmium 0,01
Zink 40
Oljeindex 416
Koppar 20

Peugeot Sätra 1 A+M P vattenförbr. 163 232 220
Bly,Krom,Nickel 4,25 6,5 3,8
Kadmium 0,02 0,01 0,01
Zink 37,5 35 31
Oljeindex 79,9 120 330
Koppar 11,7 2 6

Rostskyddsmetoder, Krossgatan 28 M P 800 vattenförbr.
Bly,Krom,Nickel
Kadmium
Zink
Oljeindex
Koppar

Securitas, Lindhagensplan 1 M 24 000 vattenförbr. 69
Bly,Krom,Nickel 1,71
Kadmium 0,07
Zink 21,1
Oljeindex 2040
Koppar 7,52

Shell Aspudden 2 A P 16 000 vattenförbr. 214 48 52
Bly,Krom,Nickel 3 1,4 1,3
Kadmium 0,1 0 0



Zink 49,3 11,6 8,9
Oljeindex 600 100
Koppar 4,1 1,8 1,3

Shell Bandhagen, Grycksbovägen 79 2 A P 12 000 vattenförbr. 214 187 185 205 43 41
Bly,Krom,Nickel 3 7,6 40,8 5,3 1,1 3,4
Kadmium 0 0 0,1 0 0 0
Zink 96,3 180 1181,1 61,5 22,1 11,5
Oljeindex 1000 2800 600 2900 100
Koppar 16,3 30 167,9 19,7 4,3 3,7

Shell Globen, Arenavägen 85 2 A P 11 000 vattenförbr.       46? (61) 67 53 40 49 49
Bly,Krom,Nickel 2,5 3,6 0,7 2 2,2 2,7
Kadmium 0 0 0 0 0 0
Zink 35,5 67,3 8,5 5,6 8,8 5,9
Oljeindex 600 400 500
Koppar 8,3 14,8 0,6 1,5 2,3 2,3

Shell Kista, Danmarksgatan 54 2 A P 13 200 vattenförbr. 39 35 444 58
Bly,Krom,Nickel 0,9 1,6 1,8 1,3
Kadmium 0 0 0 0
Zink 8,2 18,4 20 11,7
Oljeindex 9 100 400
Koppar 1 6,7 8,4 3

Shell Ropsten, Ropstensslingan 2 A P 8 000 vattenförbr. 43 31 28 40 41
Bly,Krom,Nickel 1,9 1 1,1 0,9 1,2
Kadmium 0 0 0 0 0
Zink 18 20,4 4,7 4,4 27
Oljeindex 300 100 500 100 0
Koppar 3,1 1,8 1,1 1,4 2,8

Shell Spånga,Spångavägen/Bromstensv 2 A P 8 000 vattenförbr. 269 74 66
Bly,Krom,Nickel 3,6 2,4 3,1
Kadmium 0 0 0,2
Zink 99,6 10,3 57,1
Oljeindex 200 600 1000
Koppar 35 4,1 13,8

Shell Ulvsunda, Ulvsundavägen 71 2 A P 15 000 vattenförbr. 69 65 83
Bly,Krom,Nickel 1,5 0,7 1,6
Kadmium 0,3 0 0
Zink 9,5 9,7 17,4
Oljeindex 0 100
Koppar 1,8 0,9

Shell Vällingby, Bergslagsvägen 394 1 A P 21 000 vattenförbr. 48,7
Bly,Krom,Nickel 0,8
Kadmium 0
Zink 11
Oljeindex 0,1
Koppar 2,2

Statoil Akalla, Finlandsgatan 1 1 A P 13 500 vattenförbr. 171 123 125 102
Bly,Krom,Nickel 6,1 2,3 2,2 3,1
Kadmium 0,01 0,01 0,01 0
Zink 71 12 11 31,7
Oljeindex 72 5
Koppar 16 5 3 10,2

Statoil Alvik, Drottningholmsvägen 179 2 A P 14 700 vattenförbr. 187 296 295 263 267
Bly,Krom,Nickel 5,2 4,3 3,9 3,3 5,6
Kadmium 0 0 0,02 0 0
Zink 60 61 65 39,5 58,7
Oljeindex 1613 263 2400
Koppar 46 28 15,9 9,7 20,8

Statoil Farsta, Ågesta Broväg 2 A P 14 000 vattenförbr. 73 87 59 61 80,6 70
Bly,Krom,Nickel 1,1 13,5 1,89 7,56 5,4 1,9
Kadmium 0 0,02 0,01 0,01 0,01 0
Zink 36 232 38,35 79,3 44,3 18,2
Oljeindex 813 82,6 732 370 196
Koppar 7 73 13 35,4 20,1 7

Statoil Frescati, Roslagsvägen 1 A P 11 700 vattenförbr. 69 79 88 89
Bly,Krom,Nickel 2,5 1,8 1 1,7
Kadmium 0 0,01 0 0
Zink 22 32 11 7,7
Oljeindex 102 95
Koppar 9 7 4 5,5

Statoil Hammarby Fabriksväg 1 A P 16 600 vattenförbr. 103 78 28
Bly,Krom,Nickel 2,2 3,3 1
Kadmium 0,01 0 0
Zink 82 13 3,7
Oljeindex 139 1103 100
Koppar 9 5 3,7

Statoil Jarlaplan, Birger Jarlsgatan 68 1 A P 15 700 vattenförbr. 108 89 110
Bly,Krom,Nickel 3 2,6 2,6
Kadmium 0,02 0,02 0
Zink 58 85 49,5
Oljeindex 153 45
Koppar 20 21 22

Statoil Lövstavägen 50 1 A P 14 600 vattenförbr. 61 62 54
Bly,Krom,Nickel 4,6 2,7 1,3
Kadmium 0,01 0,01 0
Zink 48 74,7 31,6
Oljeindex saknas 237 800
Koppar 8 19,7 6,4

Statoil Högdalen, Magelungsvägen 150 2 A P 13 800 vattenförbr. 134 138 110 109 135 228
Bly,Krom,Nickel 5,6 5,4 4,6 3,5 0,6 6,5
Kadmium 0 0,01 0,01 0,01 0 0,3
Zink 146 239 76 88 39,2 155
Oljeindex 567 1209 2200
Koppar 22 55 19 20 4,7

Statoil Midsommarkransen, Södertäljevä 1 A P 14 700 vattenförbr. 77 75 82 75 54 92
Bly,Krom,Nickel 1,1 4,4 1,4 1,5 2,4 16,3
Kadmium 0,01 0,01 0 0,001 0 0
Zink 29 70 20 42 33 52,6
Oljeindex 66 47 10400
Koppar 4 12 9 6 11,4 27,7

Statoil Nynäsvägen/Bogårdsvägen 1 A P 17 500 vattenförbr. 74 73 72
Bly,Krom,Nickel 3,8 3,2 0,8
Kadmium 0,01 0,01 0
Zink 56 41 5,2
Oljeindex 132 109 1200
Koppar 15 14 2,2

Statoil Roslagstull, Birger Jarlsgatan 12 1 A P 50 000 vattenförbr. 340 328 313 313
Bly,Krom,Nickel 3,6 2,9 2,6 1,6
Kadmium 0,02 0,02 0,02 0
Zink 18 5 14 14,1
Oljeindex 16235 1210 17487 1000
Koppar 9 4 26 4,7

Statoil Råcksta 1 A P 17 000 vattenförbr. 192 107 78
Bly,Krom,Nickel 2,4 2,2 2,2
Kadmium 0 0 0
Zink 51 32 24,8
Oljeindex 164 244
Koppar 18 10 5,7



Statoil Spånga,Duvbovägen 176 1 A P 9 000 vattenförbr. 67 59 66
Bly,Krom,Nickel 2,3 0,9 3,1
Kadmium 0 0,003 0,2
Zink 39 8 57,1
Oljeindex 95 49 1000
Koppar 7 3 13,8

RenoNorden AB 1 T ca800 vattenförbr. 479 500 150 154 138 182
Bly,Krom,Nickel 39,3 12 13,6 13 1,8 6,8

tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per Kadmium 0,38 0,05 0,15 0,055 0,01 0,02
fordon accepteras Zink 527 33,5 9,2 230 5 2,2

Oljeindex 13420 500 1650 800 200 800
Koppar 129 10 1,4 32 3 5,3

Stömma Buss palermogatan 2 A T 7 000 vattenförbr. 290 47
Bly,Krom,Nickel 7,07 0,4

tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per Kadmium 0,03 0,01
fordon accepteras Zink 95,7 12,7

Oljeindex 2001 45
Koppar 12,4 0,83

Upplands Motor, Hammarby 1 3 000 vattenförbr.
Bly,Krom,Nickel

provtagning from 2015/2016 Kadmium
Zink
Oljeindex
Koppar

Wash & Drive Fagersjö 1 M P 23 580 vattenförbr. 50 50 60
Bly,Krom,Nickel 0,7 1 1,5
Kadmium 0,01 0,01 0,025
Zink 27 20 54
Oljeindex 240 200 590
Koppar 8 10 16

Wash & Drive Frihamnen 1 M P 24 539 vattenförbr. 50 50 60
Bly,Krom,Nickel 1,8 0,7 1,5
Kadmium 0,01 0,02 0,01
Zink 28 16 40
Oljeindex 830 1500 2400
Koppar 11 8 16

Wash & Drive Solvalla 1 M P 28 742 vattenförbr. 50 50 60
Bly,Krom,Nickel 1,5 1,7 0,8
Kadmium 0,01 0,016 0
Zink 36 22 20
Oljeindex 500 160 270
Koppar 16 14 13

Wash & Drive Älvsjö 1 M P 28 126 vattenförbr. 50 50 60
Bly,Krom,Nickel 1,2 1,1 1,7
Kadmium 0,01 0,01 0
Zink 29 12 42
Oljeindex 400 140 380
Koppar 9 8 16

Wash & Drive Vinsta vattenförbr. 60
Bly,Krom,Nickel 1,2
Kadmium 0
Zink 16
Oljeindex 1100
Koppar 9

Westin Buss 1 A T 5 830 vattenförbr. 245 175 280
Bly,Krom,Nickel 2,327 2,41 3,02

tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per Kadmium 0,02 0,07 0,028
fordon accepteras Zink 88,2 12,7 30,8

Oljeindex 4165 892 16240
Koppar 9,5 7 21

Sandström Center Spånga 2 M T >5000 vattenförbr. 269 337 274 150
Bly,Krom,Nickel 2,63 8,7 8,98 3,9

tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per Kadmium 0,02 0,03 0,27 0,01
fordon accepteras Zink 26,9 16,9 30,1 19,5

Oljeindex 137 1300 3452 1530
Koppar 2,51 8,1 8 6

Sandström Center Västberga 2 M T 1 800 vattenförbr. 283 144 318 96
Bly,Krom,Nickel 10 4 41 1
Kadmium 0,05 0,01 0,19 0
Zink 11050 614 10
Oljeindex 323 107 25176 81
Koppar 36 32 172 2

Mercedes-Benz försäljning 1 M T 2000T vattenförbr. 94 123 192
1500P Bly,Krom,Nickel 11 5,8 2,7

tunga fordon = tre gånger så höga utsläpp per Kadmium 0,05 0 <0,1
fordon accepteras Zink 189 88 40

Oljeindex 12000 5900 7900
Koppar 64 36 38

Tvättplats, Gengasen 4 M P 2 000
Ny 2014


